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中層混合処理工法の仮設土留めとしての適用例

－ ＷＩＬＬ 工法 －

区立公園の再整備工事のうちブロック積
擁壁設置に伴う安定対策として中層混合処
理工法が採用されました。改良体は掘削か
らブロック積擁壁設置の間仮設土留めとな
ることから改良土塊を擁壁としての安定検
討を実施しました。尚、民地や既設擁壁へ
の近接施工であったため、変状対策を行い
施工しました。

施 工 数 量

施 工 深 度 2.50 ｍ

改 良 土 量 96.56 ㎥

設 計 強 度 300 kN/㎡

セ メ ン ト 添 加 量 190 kg/㎥
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平 面 図

事後調査結果

断 面 図

一軸圧縮強さ

供 試 体 ボーリング モールド

設 計 強 度 300 kN/㎡ 300 kN/㎡

検 体 数 3 6

現 場
強 度

最 大 値 6,620 kN/㎡ 10,900 kN/㎡

最 小 値 3,640 kN/㎡ 2,660 kN/㎡

平 均 値 5,333 kN/㎡ 6,512 kN/㎡

施工後壁体掘出し状況
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